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DATA SPESIMEN

No. 048/ P.Trk / BT.DTM.SV.UGM / 2022

Spesimen Baja SS400, Las SMAW, Variasi Arus dan Elektode.

No | spes | 0% [Te0d [ Las [ Lo | L [ AL [Puu| B [ W
(mm) | (mm) | (mm2)| (mm) | (mm) | (mm) | (kN) | (mmb) | (mmb)
1 | 8oA251 | 1255 | 6,00 | 7530 | 49,34 | 54,92 | 558 | 3054 | 600 | 780
2 | 80A252 | 1275 | 600 | 7650 | 5023 | 6574 | 1551 | 3300 | 585 | 855
3 | 80A321 | 1246 | 600 | 7476 | 4984 | 62,44 | 1260 | 3330 | 620 | 86,0
4 | soA322 | 1256 | 6,00 | 7536 | 5000 | 6347 | 1338 | 3330 | 640 | 860
5 | 120A251 | 12,51 | 6,00 | 7506 | 49,44 | 5501 | 557 | 30.75 | 630 | 80,0
6 | 120A252 | 1245 | 6,00 | 74,70 | 50,19 | 66,00 | 1581 | 3303 | 630 | 6.0
7 86.0
[ 840
]
L]
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Lampiran 2. Hasil Pengujian Impak
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* LABORATORIUM BAHAN TEKNIK
DEPARTEMEN TEKNIK MESIN SEKOLAH VOKASI

UNIVERSITAS GADJAH MADA

HASIL PENGUJIAN IMPAK
No. 047 / P.Imp / BT.DTM.SV.UGM / 2022

Spesimen Baja $S400, Las SMAW, Variasi Arus dan Elektode.

Harga Impact
(Jimm?)
0,379
1,328
1,091
0,669
0,689
1,157
0,668

0680

ni 2022.
Bahan Teknik

Kampus : JI. Grafika 2A Yogyakarta 55281

73



Data Hasil Pengujian
No. 047 / P.Imp / BT.DTM.SV.UGM / 2022

Spesimen Baja $S400, Las SMAW, Variasi Arus dan Elektode.

Tinggi | Teballlebar Luas Sudut
No Spes. p .
(mm) (mm) (mm*) B(°)
1 80A-2,5.1 8,44 6,00 50,64 139,00
2 80A-2,5.2 8,48 6,00 50,88 117,00
3 80A-3,2.1 8,61 6,00 51,66 121,50
4 80A-3,2.2 8,71 6,00 52,26 131,00
5 120A-2,5.1 8,46 6,00 50,76 131,00
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Lampiran 3. Hasil Pengujian Struktur Mikro

LABORATORIUM BAHAN TEKNIK

DEPARTEMEN TEKNIK MESIN SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Pengujian Foto Mikro

Spesimen Baja SS400, Las SMAW, Variasi arus dan elektroda

I

ueyepuebip ynjun yepl ‘jjse jequie

‘H\; PR
120A_3.2 HAZ

120A_3.2 Logam Induk

Kampus : JI. Grafika 2A Yogyakarta 55281
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Pengujian Foto Mikro

Spesimen Baja $5400, Las SMAW, Variasi arus dan elektroda

80A_3.2 Logam Induk

|
\
i
~ - 80A_3.2 HAZ

Kampus : JI. Grafika 2A Yogyakarta 55281
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